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CEMENTO POZZOLANICO TIPO IV/A (P) 42,5 N – SR “POZZACEM” 
 

Caratteristiche e composizione: 

E’ un cemento pozzolanico con classe di resistenza 42,5  con resistenza iniziale normale, contiene nel suo nucleo una 

percentuale di massa di clinker (K) compresa tra il 65% e l’ 89% e con un tenore complessivo di Pozzolana Naturale (P) 

compreso tra l’ 11% ed il 35% in massa, oltre ad una percentuale inferiore al 5% di costituenti secondari 

opportunamente selezionati. 

 

Utilizzo: 

Le alte resistenze meccaniche associate alla resistenza agli attacchi chimici, all’azione delle acque dilavanti ne rendono 

ideale l’utilizzo per: 

calcestruzzi preconfezionati resistenti ai solfati; calcestruzzi a basso tenore di alcali; calcestruzzi resistenti al 

dilavamento per strutture a contatto con acque aggressive; opere e strutture in ambiente marittimo e fluviale; 

elementi prefabbricati; calcestruzzi durabili in ambienti chimici aggressivi; malte per muratura resistenti ai solfati; 

pavimentazioni industriali; strade e autostrade; sottofondi stradali e stabilizzazione di suoli; parcheggi; piste 

aeroportuali. 

 

Requisiti chimici, fisici e meccanici di norma UNI 197/1:2011 

 

 

Requisiti Chim, Fis e Mecc. 

 

Requisito Richiesto 

 

Metodo di prova 

 

SO3 (%) 

 

≤ 3.5 

 

UNI EN 196-2 

 

Cl- (%) 

 

≤ 0.1 

 

UNI EN 196-2 

 

Cr6+ (ppm) 

 

≤ 2 

 

UNI EN 196-10 

 

Pozzolanicità 

Esito positivo della prova a 8 

giorni 

 

UNI EN 196-5 

 

C3A nel Clinker (%) 

 

≤ 9 

 

UNI EN 196-2 

 

Tempo Inizio Presa (min) 

 

≥ 60 

 

UNI EN 196-3 

 

Stabilità (mm) 

 

≤ 10 

 

UNI EN 196-3 

Resistenza alla compressione a 2 

gg (MPa) 

 

≥ 10 

 

UNI EN 196-1 

Resistenza alla compressione a 28 

gg (MPa) 
≥ 42.5 ≤ 62.5 

 

UNI EN 196-1 
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